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上海富宇筛网有限公司.

上海市闵行区虹梅南路4916弄38号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 富宇编织地毯.

SGS工作编号 :. SHIN1706030733PC - SH .

样品接收日期 :. 2017年06月03日.

测试周期 :. 2017年06月03日 - 2017年06月07日.

测试要求 :. 应客户要求,参照美国2008消费品改进法案测定委托样品的指定测试部位:.

- CPSIA section 101(a)(2) -可接触基材中的铅(包括儿童金属珠宝).

测试方法 :. 请参见下一页.

试验结果 :. 请参见下一页.

结果概要 :.

测试参数. 结论.

CPSIA section 101(a)(2) -可接触基材中的铅(包括儿童金属珠宝). 符合.

Helen Liu 刘海鹏.

批准签署人. . .
.

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.
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试验结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. SHA17-114786.001 褐色固体部分.

SN2. SHA17-114786.002 灰色固体部分.

备注：

           (1) % = 百分比重量
           (2) 1 mg/kg = 0.0001%
           (3) MDL = 方法检测限

           (4) ND = 未检出 ( < MDL )

CPSIA section 101(a)(2) -可接触基材中的铅(包括儿童金属珠宝).

测试方法 :. CPSC测试方法: CPSC-CH-E1002-08.3 ‘Standard Operation Procedure’’ 测试儿童产品（非金

属）中的总铅’。.

MDL测试项目. 允许限值**. 单位. 001. 002.

总铅 (Pb). 0.01 %. 0.002 ND ND

结论. 符合 符合

备注 :.

(1) **限量适用于2011年8月14号后生产的儿童产品(CPSIA修正法案Public Law 112-28 (HR 2715, 112th 

Congress)).



测试报告. No. SHAMLP1711478601  日期: 2017年06月07日. 第3页,共3页.

样品照片:.

SHAMLP1711478601

SHA17-114786.001 .

SHAMLP1711478601

SHA17-114786.002 .

此图片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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